
■ MÉTHODOLOGIE
Murs possédant des cavités 
Les murs anciens comprennent souvent des cavités, il est
alors indispensable d'obturer préalablement par un coulis
de ciment. 
Le coulis de ciment est réalisé à partir de ciment et d'eau.
On peut ajouter 5 % de MAXIFLUID N pour augmenter la
fluidité du mélange.
Le coulis de ciment liquide coule facilement par gravité ou
injecté avec un pistolet. 

Trous d'injection
HYDROSTOP INJECT se met en place par les trous
d'injection, par gravité ou avec une pompe d'injection
basse pression. 

■ MISE EN ŒUVRE
Injection par l'intérieur ou par l'extérieur ou les deux sui-
vant épaisseur du mur.
À 15 cm du sol sur une ligne horizontale ou à lignes décalées.
Tous les 20 cm. 
Angle de perçage : 10 à 15 °C.
Profondeur : totalité de l'épaisseur moins 5 à 7 cm. 
Diamètre du foret à utiliser : 14 mm. L'entonnoir d'injection
se monte en force dans le trou préalablement percé.

Vous remarquerez que, si votre mur a une épaisseur
supérieure à 40 cm, vous devrez remplir jusqu'à refus de
pénétration. 
• Exemple : mur de 45 cm. 
• Percer des 2 côtés 
• Remplir l'entonnoir 2 à 3 fois (suivant consommation). 
• Percer de chaque côté un trou de 19 cm de profondeur).

Données indicatives variables.

■ CONSOMMATION
En fonction de la constitution du mur, la consommation
peut être variable de 1 à 2 l par m2 de surface de base du
mur à traiter.

■ STOCKAGE
Un an en emballage fermé d’origine. À l’abri du gel.

■ MANIPULATION
Appliquer avec gants et lunettes de protection.
Attention HYDROSTOP INJECT est un produit très alcalin.
En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment
à l'eau claire et consulter un médecin.

■ CONDITIONNEMENT
5 l. 25 l. 210 l.

ASSAINISSEMENT DES MURS
Traitement des remontées d'humidité.

HYDROSTOP INJECT est un procédé effi-
cace pour le traitement des remontées capil-
laires. 

HYDROSTOP INJECT convenablement uti-
lisé stoppe définitivement les remontées
d'humidité dans les murs.

■ HYDROSTOP INJECT
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Consommation entonnoir suivant
épaisseur des murs en cm3

Épaisseur  Hydrostop  Épaisseur Hydrostop
des murs Inject des murs  Inject

0,12 30 0,35 95

0,12 creux 30 0,40 110

0,18 40 0,45 140

0,24 50 0,55 160

0,24 creux 60 0,80 200

0,30 75 1,00 230


